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Fogli in uretano/ceramica

QStandard

Codice componente - A - B

UTSCLK5 - 100 - 30
QCon fori

Codice componente - A - B - F - G - Diam. nominale vite

UTSCMK2H5 - 100 - 50 - F80 - G25 - N3

ENel tipo con adesivo e T4 o superiore, il nastro adesivo può staccarsi dal corpo. Utilizzarlo come fissaggio temporaneo o insieme a bulloni.
ELimite di temperatura di 80°C per le tenute.

(Superficie lavorata)
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(Superficie stampata)

QQuesti fogli in uretano originali MISUMI sono realizzati in una miscela esclusiva di particelle ceramiche. Eccellenti per resistenza all'abrasione e lisci perché levigati a macchina sulla superficie nonostante la bassa durezza.

QRisultati della prova di abrasione Taber
Materiale

Prova
Uretano 
standard

Super resistente all'abra-
sione Vulkollan®

Uretano resistente 
all'abrasione

Uretano/
ceramica

Prova di abrasione (metodo Taber)
197.3 33.9 73.8 101

Volume di abrasione (mm3)

Le mole abrasive vengono applicate al campione utilizzando un peso fisso per un numero di cicli speci-
fico. Dalla perdita di peso del campione, è possibile misurare la resistenza all'abrasione del materiale.
EI dati riportati sono esempi di valori misurati e non sono garantiti. 

Metodo di prova
JIS K 7204: 1999 "Plastiche - Determinazione della resistenza all'usura con mole abrasive"
Mola abrasiva: H • 22
Carico: 9.8N EI valori indicati non sono garantiti, ma valori misurati.
Numero di cicli: 1,000
Parametro di prova: 1

Q� Dopo la lavorazione a macchina dell'uretano/ceramica

Condizione successiva alla lavorazione a macchina della barra cilindri-
ca in uretano/ceramica (tornio: 600giri/min) per 2 minuti.

Prima della lavorazione Dopo la lavorazione

Notare che le sezioni bianche visibili sulla foto sono par-
ticelle di polvere ceramica formatasi durante il processo 
di produzione.
Queste microparticelle sono molto fini e non creano al-
cuna rugosità sulla superficie anche quando si staccano.

QFoto ingrandita(x5,000)

10µm

QAddebito lavorazione fori

Con fori Nominale vite
N (Foro passante) Z (Foro svasato)

1H
2H
3H
4H
6H

(Es.)
Codice componente - A - B - F - G - Diam. nominale vite

UTSCMK2H5 - 100 - 50 - F80 - G25 - N3
>>

(Prezzo unit. superf. lavorata) + (Addebito lavoraz. fori) = (Prezzo unitario tipo con 
fori)

(Prezzo unit. superf. lavorata) + (Addebito adesivo) = (Prezzo unit. tipo con 
adesivo)

Codice componente - A - B
UTSCLKA5 - 100 - 100

(Es.)

>>

QStandard, con superficie stampata
Codice componente Incrementi di 1mm

Tipo T A B
2

10~500 10~500

Senza adesivo Con adesivo 3
UTSCS UTSCSA (Shore A95) 4
UTSCH UTSCHA (Shore A90) 5
UTSCM UTSCMA (Shore A70) 6
UTSCL UTSCLA (Shore A50) 8

10

QStandard, con superficie lavorata
Codice componente Incrementi di 1mm

Tipo T A B

Senza adesivo
UTSCSK
UTSCHK
UTSCMK
UTSCLK

Con adesivo
UTSCSKA
UTSCHKA
UTSCMKA
UTSCLKA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)

3

10~200 10~200

4
5
6
8
10

QCon fori e superficie stampata
Codice componente Incrementi di 1mm (A≥B≥T) Incrementi di 0.5mm Selezione diam. nominale vite

Tipo Nominale T A B F G N (Foro passante) Z (Foro svasato)
Con superf. stampata 1H

2H

3H

4H

6H

2

25~500 25~500

5~495
(1H)

9~491
(2H, 4H)

9~245
(3H, 6H)

5~495
(1H, 2H, 3H)

9~491
(4H, 6H)

3
4
5
6
8
10

-

Senza adesivo
UTSCS
UTSCH
UTSCM
UTSCL

Con adesivo
UTSCSA
UTSCHA
UTSCMA
UTSCLA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)

3 -
4 -
5 -
6 -
8 3
10 3 4

QCon fori e superficie lavorata
Codice componente Incrementi di 1mm (A≥B≥T) Incrementi di 0.5mm Selezione diam. nominale vite

Tipo Nominale T A B F G N (Foro passante) Z (Foro svasato)
Con superf. lavorata 1H

2H

3H

4H

6H

3

25~200 25~200

5~195
(1H)

9~191
(2H, 4H)

9~95
(3H, 6H)

5~195
(1H, 2H, 3H)

9~191
(4H, 6H)

3
4
5
6
8
10

-

Senza adesivo
UTSCSK
UTSCHK
UTSCMK
UTSCLK

Con adesivo
UTSCSKA
UTSCHKA
UTSCMKA
UTSCLKA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)

4 -
5 -
6 -
8 3
10 3 4

EProprietà d P.389
E Il tipo con superficie stampata ha una superficie lucida, liscia ma non scivolosa.

 Il tipo con superficie lavorata ha una superficie molata su un lato che ne migliora le proprietà di scorrimento.

Tipo Tipo
MMateriale HDurezza Colore

Senza adesivo Con adesivo

Con 
superf. 
stam-
pata

UTSCS UTSCSA Uretano/ceramica  
(Poliuretano a base etere)

Shore A95

Colore 
naturale 
(grigio)

UTSCH UTSCHA Shore A90
UTSCM UTSCMA Uretano/ceramica  

(Poliuretano a base estere)
Shore A70

UTSCL UTSCLA Shore A50

Con 
superf. 
lavorata

UTSCSK UTSCSKA Uretano/ceramica  
(Poliuretano a base etere)

Shore A95
UTSCHK UTSCHKA Shore A90
UTSCMK UTSCMKA Uretano/ceramica  

(Poliuretano a base estere)
Shore A70

UTSCLK UTSCLKA Shore A50

Tolleranza A, B
A, B Tolleranza

200 o inf. ±0.5

201~300 ±1.0

301~400 ±1.2

401~500 ±1.5

Tolleranza dimensione T

QStandard di precisione

T
Tolleranza

Con superf. stampata Con superf. lavorata
2~4 ±0.3

±0.5
5~10 ±0.4 QAddebito adesivo: Prezzo tipo con adesivo = Prezzo unitario + Addebito adesivo

Addebito adesivo B
A 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

QCon superficie lavorata
Codice componente

A
Prezzo unitario

B
Tipo T 10~50 51~100 101~150 151~200

Senza adesivo
UTSCSK Shore A95 (x1.0)

UTSCHK Shore A90 (x1.0)

Con adesivo
Prezzo in tabella + Addebito 

adesivo
UTSCSKA Shore A95 (x1.0)

UTSCHKA Shore A90 (x1.0)
(  ) Moltiplicatore materiale

3

4

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

5

6

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

8

10

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

Codice componente
A

Prezzo unitario
B

Tipo T 10~50 51~100 101~150 151~200

Senza adesivo
UTSCMK Shore A70 (x1.0)

UTSCLK Shore A50 (x1.1)

Con adesivo
Prezzo in tabella + Addebito 

adesivo
UTSCMKA Shore A70 (x1.0)

UTSCLKA Shore A50 (x1.1)
(  ) Moltiplicatore materiale

3

4

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

5

6

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

8

10

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

Codice compo-
nente A

Prezzo unitario
B

Tipo T 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

Senza adesivo

UTSCM
Shore A70

(x1.0)

UTSCL
Shore A50

(x1.1)

Con adesivo

Prezzo in tabella
+

Addebito adesivo

UTSCMA
Shore A70

(x1.0)

UTSCLA
Shore A50

(x1.1)

(  ) Moltiplicatore 
materiale

2

3

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

4

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

5

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

6

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

8

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

10

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

QCon superficie stampata
Codice compo-

nente A
Prezzo unitario

B
Tipo T 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

Senza adesivo

UTSCS
Shore A95

(x1.0)

UTSCH
Shore A90

(x1.0)

Con adesivo

Prezzo in tabella
+

Addebito adesivo

UTSCSA
Shore A95

(x1.0)

UTSCHA
Shore A90

(x1.0)

(  ) Moltiplicatore 
materiale

2

3

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

4

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

5

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

6

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

8

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

10

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500


